Natezni preizkus
Datum: 
1. april 2004
Material:  
AlCu6BiPb
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Natezni preizkus
Datum: 
1. april 2004
Material:  
Baker, Cu 99,5
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Natezni preizkus
Datum: 
1. april 2004
Material:  
Jeklo, C15E4
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